


Usieciowany polimer akrylowy:
wilgotność (w %): 6-10 / stopień absorpcji wody destylowanej: 350-550g H2O/1g żelu / stopień absorpcji solanki: 40-70g/1g żelu /
prędkość absorpcji: 0,5-2 h / granulacja: 80 - 160 mesh / biodegradacja: 3-5 lat / pH: 6-8 / PKWiU 24.16


